AT © Biwro-Projektdw , INWEST - 9"
\\“\ 06-400 CIECHANOW, ul. Batalionéw Chlopskich 17a,
‘ tel./fax (48) 023.673-48-78.

NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty: Docieplenie §cian zewnetrznych zespotu budynkéw szkolnych

w Opinogodrze Gornej na dziatkach nr 41/6 142

Inwestor: Urzad Gminy Opinogo6ra Gorna

ul. Z. Krasinskiego 4, 06-406 Opinogora

Adres obiektu: Opinogora Gorna
Dziatki nr 41/6 1 42

Jednostka Projektowa: Biuro Projektéw INWEST-T
06-400 Ciechanow
Kargoszyn, ul. Willowa 1

Autor opracowania: mgr inz. Marian Pawtowski

Ciechanow, sierpien 2015 r.



Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru roboét

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem scian zewnetrznych zespotu

budynkow szkolnych w Opinogérze Gornej na dziatkach nr 41/6 i 42.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych jako czes$¢ dokumentéw

przetargowych nalezy rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w p. 1. 1.

Ocieplenie budynku obejmuije:

- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem frezowanym grubosci 15 cm. z tynkiem
mineralnym,

- ocieplenie cokotéw polistyren ekstrudowany XPS grubosci 12 cm z obtozeniem ptytkami
klinkierowymi

- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych styropianem grubosci 3 cm. z tynkiem mineralnym,
wraz z wszystkimi robotami towarzyszgcymi wyszczegdlnionymi w przedmiarze robot oraz
dokumentacji projektowe;.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych:

Zostaty one oznaczone j.n.:

Roboty rozbiérkowe — B 01.01.

Roboty tynkarskie — B 01.02.

Roboty malarskie — B 01.03.

Remont cokotu — B 01.04.

Roboty blacharskie — B 01.05.

Docieplenie — B 01.06.

Rusztowania — B 01.07.



1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami i oznaczajg:

1.3.1. Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z ociepleniem $cian
zewnetrznych budynkéw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,

1.3.2. Wykonawca — osoba wykonujgca roboty budowlane,

1.3.3. Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

1.3.4. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé: pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioru korcowego, rysunki i opisy stuzgce
realizacji robét,

1.3.5. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

1.3.6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.3.7. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ jednostki naukowe Zamawiajgcego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych,

1.3.8. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnos¢ do stosowania w warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawach aprobat i kryteridéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych / Dz. Unr10z 8
lutego 1995 r, poz. 48 rozdz. 2 /,

1.3.9. Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub
wiasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie/ zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /,

wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu



z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych. W Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 / Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48 rozdz. 6/
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriow technicznych,

1.3.10. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie zasadami systemu certyfikaciji,
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz nalezycie zidentyfikowano wyréb; jest
zgodny z okreslong normg lub innymi dokumentami, normatywami w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania  w budownictwie / zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane, art. 10 /; certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng / w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN /,
1.3.11. Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat,

1.3.12. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor
nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot,

1.3.13. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét,

posiadajgca uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania robotami, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy,

1.3.14. Rejestr przedmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang prze inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

1.3.15. Polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.16. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca

autorem dokumentacji projektowej,



1.3.17. Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji robot.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Zamawiajgcy przekaze rowniez dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty zgodne

z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca w ramach ceny za wykonane roboty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgcznik do umowy,

a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzkowe dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.



Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozbieznosci tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne

z dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i maja wplyw na jakos¢ elementéw

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych

- fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

- Tablice informacyjne Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac¢ w
nalezytym stanie w ramach umowy. Koszty zabezpieczenia ternu budowy nie podlegaja
zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczone sg w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie

konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujgc sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow i sktadowisk,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdédw wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca przestrzegajgc przepisy przeciwpozarowe bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach
biurowych i magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg
zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robot lub przez personel Wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca przestrzegajgc przepisy przeciwpozarowe bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach
biurowych i magazynowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate
w trakcie realizacji umowy, a takze przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu od dnia
wprowadzenia na budowe zawartej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia
Od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg.
1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Ze wzgledu na wystepowanie w trakcie realizacji robét zaliczanych w obowigzujgcym
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku / Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz.

1226 / do niebezpiecznych, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem realizacji robét



sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogiem art. 21a Ustawy Prawo

Budowlane.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa

i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i

urzagdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

1.4.10. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administraciji

panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia

robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen

lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowacé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i innych odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

21. Rodzaje materiatéw.

- ptyty styropianowe frezowane FS-15 o gestosci 15 — 20 kg/m?®, wymiary nie wieksze niz 1200
x 600 mm. Docieplenie podstawowe o grubos$ci 15 cm, oscieza o grubosci 3 cm.

- zaprawa klejowa o gestosci 1,25 — 1,4 g/cm?®, odporno$¢ na sptywanie z powierzchni
pionowych, odpornos¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie zaprawy o gr. do 8 mm,
przyczepnosé zaprawy do betonu w stanie powietrzno — suchym >0,3 MPa,

przyczepnosé zaprawy do styropianu w stanie powietrzno — suchym > 0,1 Mpa,



przyczepnosé zaprawy do styropianu po 5 cyklach termiczno —
wilgotnosciowych > 0,1 Mpa.
- preparaty gruntujgce o gestos$¢ 1,0 g/cmdstraty prazenia w temperaturze
450 — 900 °C: 90 — 100 %
- tynki
tynk mineralny: gestos¢ 1,85 kg/m?, odpornosé na wystepowanie rys skurczowych
w warstwie 0 grubosci 8 mm; nie rozprzestrzeniajgcy ognia.
Tynk mozaikowy: gestos$¢ 1,8 kg/m?, odpornos$¢ na wystepowanie rys skurczowych w warstwie o
grubosci 8 mm,
- farby elewacyjne; gestos¢ 1,47 — 1,49 g/cm3,
- taczniki
do mocowania ptyt styropianowych do $cian nalezy stosowac tgczniki tworzywowo — metalowe
Srednicy 10 mm i stalowym trzpieniem wbijanym o minimalne;j
dtugosci 170 mm.
- siatka zbrojgca
tkanina z wtdkna szklanego zaimpregnowana alkaliodporna dyspersjg spetniajgca wymagania
podane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-3514/99,
- zaprawy

zaprawa cementowa M12 zgodnie z wymogami PN-90/B — 14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte .

2.2. Zrédia pozyskiwania materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawianych materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.



2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

| nie zaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
wykonania robét, przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producentéw oraz
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych i inspektorem nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé po
wzgledem typdw i ilosci informacjom zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, Specyfikacji Technicznej

i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT.

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,

Ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, harmonogramem robét oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét
zostang, jesli wymagac bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementdéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Technicznej a takze w normach

i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem inspektor nadzoru

przy udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.

Kontrola polegaé bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej / do pracy na wysokosci /,
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- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac wykonczeniowych,

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych,

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

5.2. Warunki szczegotowe.

- prowadzenie robot zwigzanych z naktadaniem i wigzaniem zaprawy klejowej oraz tynkéw moze

by¢ prowadzone przy temperaturach otoczenia od +5 °C do + 25 °C. Niedopuszczalne jest

prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych,

w czasie silnego wiatru, przy nagrzanych powierzchniach elewacji oraz jezeli zapowiadany jest

spadek temperatury ponizej + 5°C w ciggu 24 godzin.

W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego

zakonczenia montazu obrébek blacharskich i uszczelnien,

- pomiedzy rusztowaniem z $ciang nalezy zachowac¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢

/ min. 45 cm /, a kotwy zamocowac¢ ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzenia

wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie do akceptacji przez inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania

robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system /sposdb i procedure / prowadzonej kontroli i sterowania jako$cig wykonania robét.
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Dla zapewnienia prawidtowej jakosci rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kontroli
poszczegdélnych elementow jak i catosci roboét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole materiatéw oraz robét z czestotliwoécig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami w dokumentaciji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany, nalezy sprawdzic jej powierzchnie,

a w przypadku potrzeby, naprawic i wyréwnac¢ ubytki oraz doktadnie oczysci¢ poprzez zmycie
woda, a nastepnie wykonac prébne przyklejenie 8 — 10 probek styropianu

o wymiarach 10 x 10 cm.

Do przyklejenia probek nalezy zastosowaé zaprawe lub mase klejgca,

ktére sg przewidziane w dokumentacji projektowej do przyklejenia ptyt styropianowych

na tych Scianach. Po uptywie 4-7 dni nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejenia
styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace,

jezeli styropian ulegnie zerwaniu. Jezeli prébka styropianu oderwie sie od powierzchni sciany

wraz z warstwg masy klejgcej oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub, ze

wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczys$ci¢ powierzchnie sciany lub usungé wierzchnig

warstwe i wykona¢ ponowie probe przyklejenia styropianu.

Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt matg

wytrzymatoscia, i takie masy klejgcej lub zaprawy klejgcej nie wolno stosowad.

Kolejnos¢ i zasady prowadzenia robot:

- uszkodzone powierzchnie tynku nalezy usungc¢ i wyréwnac zaprawg cementowg 1:3,

- catg powierzchnie scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wodg.
Przyklejanie styropianu moze by¢ rozpoczete po doktadnym wyschnieciu powierzchni,

- na powierzchni styropianu nalezy wykona¢ warstwe ochronng z masy lub zaprawy klejgcej
zbrojong siatkg z wibkna szklanego, a nastepnie elewacyjng wyprawe tynkarskg o grubosci

2 — 4 mm. Dodatkowo nalezy zastosowac fgczniki tworzywowe do mocowania styropianu



6.3.

w ilosci 4 szt. na kazdy 1 m? w $rodkowej czesci ptaszczyzny ocieplanej. W partiach narozy

i styku ptaszczyzn nalezy zwiekszy¢ ilo$¢ tgcznikow do ok. 10 szt. na 1 m?,

wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie moze by¢ wykonane nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy warunkach podobnych jak przy klejeniu
styropianu do podtoza,

w czesci cokotowej ocieplonych $cian nalezy zastosowac dwie warstwy siatki z witdkna
szklanego. Po stwardnieniu masy lub zaprawy klejgcej w tej warstwie nalezy nanies¢ drugg
warstwe masy klejgcej i wcisngé w nig wiasciwg siatke z widkna szklanego. £gczna grubosc
warstwy klejgcej z podwdjng siatkg powinna wynosi¢ min. 6 mm,

wyprawe tynkarska mozna naktadac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej siatkg szklang,

ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng. Szczeliny miedzy ptytami
wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym. Nie wolno ich wypetnia¢
masg lub zaprawg klejaca,

catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowac packg z papierem sciernym, a powstaty pyt
dokfadnie usunac,

wyprawy elewacyjne muszg by¢ nanoszone metodg ciggtg, az do naturalnych przerw takich

jak naroza budynku, dylatacje.

Kontrole migedzyoperacyjne.

Kontrole miedzyoperacyjne obejmujg prawidtowo$¢ wykonania:

przyklejenie ptyt izolacyjnych i ich mocowanie,
obrébek blacharskich,

warstwy zbrojonej,

wyprawy tynkarskiej,

malowania.

6.3.1. Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych.

Kontrola przyklejania pyt izolacyjnych polega¢ bedzie na sprawdzeniu réownoséci powierzchni,

uktadu i szerokosci spoin, liczby i sposobie rozmieszczenia tgcznikéw tworzywowych.
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6.3.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu zamocowania,
spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow.

6.3.3. Kontrola wykonania warstwy zbrojenia.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci zatopienia siatki z
widkna szklanego w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem
do dalszych prac. Kontroli podlega réwniez prawidlowos¢é wykonania obrobienia miejsc
newralgicznych elewacji / narozy zewnetrznych, osciezy, narozy otwordw, dylataciji,
podokiennikow, kapinosow itp./.

6.3.4. Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej /
tata o dtugosci 2,0 m /.

Odchylenie krawedzi od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigecej niz 30 mm
na catej wysokosci budynku / dotyczy tych przypadkéw, gdy odchylenie powierzchni przed
dociepleniem nie przekraczato tej wielkosci lub gdy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
znaczniejsze odchyiki, a Zamawiajgcy uwzgledni w formie robét dodatkowych koniecznosé
usuniecia odchyfek.

6.3.5. Kontrola malowania.

Kontroli podlegac¢ bedzie jednolitos¢ faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci

i wklesto$ci oraz widocznych napraw i zaprawnie.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celdéw kontroli jakosci inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli

| badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia tej kontroli zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

oraz producenta i dostawcy materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robét z wymaganiami dokumentacji

projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng. W przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1, i ktére spetniajg wymogi dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty SA wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda ich partia dostarczona na budowe musi posiada¢ te dokumenty
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymogéw bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konhca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 Ustawy Prawo

Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

W tym przypadku, z uwagi na to, ze roboty bedg prowadzone na podstawie zgtoszenia nalezy

zatozy¢ dziennik budowy wewnetrzny.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych etapdw robaot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robé6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem i przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie bedac strong umowy nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
6.6.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie.
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6.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢
udostepniane na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt,

- protokot przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- harmonogram robét.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w
formie pisemnej przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawienia do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych

w kosztorysie.

Obmiar robé6t dokonywany jest przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru co najmniej

na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie / opuszczenie / w ilosci robét podanych w kosztorysie

ofertowym lub Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.
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Btedne dane zostang uwzglednione przez inspektora nadzoru w zaleznosci od postanowien

umownych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zalezno$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu / kohcowemu /,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polegaé bedzie na ocenie jakosci wykonanych
robot oraz ich ilosci, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokona inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca rob6t wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

ich zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Prawidtowo$¢ wykonania potwierdzona przez inspektora nadzoru nastgpi

po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji techniczne.

8.3. Odbiory czesciowe.

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbior
czesciowy robot dokonany zostanie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umowy
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor

nadzoru.
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8.4. Odbidr ostateczny — koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdzi Wykonawca
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona Zamawiajgcy w obecnosci inspektora nadzoru

i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci robot z dokumentacjg projektowg

i Specyfikacjg Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
moze obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot.

W przypadku znacznych rozbieznosci komisja moze zaleci¢ naprawienie uchybienh

| odstgpi¢ od odbioru robét. W takim przypadku Wykonawca po usunieciu usterek i uchybien
ponownie zgtasza roboty do odbioru.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowy dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego, sporzgdzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robat,
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- dziennik budowy i ksigzka obmiaréw — oryginaty,

- aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie ujawnione przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja odbiorowa.

Komisje odbiorowg powotuje Zamawiajacy, ktéry wyznacza rowniez termin rozpoczecia prac

odbiorowych.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbidr ostateczny robét ™.

Po komisyjnym odbiorze robét po uptywie okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy dokona

zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalono dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci i wymagania

skfadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji.
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Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i ewentualnie oswietlenia wynikajgcego  z projektu
organizaciji ruchu,

- ewentualne optaty dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnego ruchu publicznego,

- oczyszczenie, przestawienie, usuniecie tymczasowych oznakowan wynikajgcych z projektu
organizaciji ruchu.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan wynikajgcych z projektu organizacji ruchu.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw oraz organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1874 roku — Prawo Budowlane — z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120

poz. 1126/.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 198 poz. 2042/.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
/ Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami /.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
/ Dz. U. Nr 47 z 2003 roku, poz. 401/.
Instrukcja ITB 334/96 ,, Ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cze$¢ | — roboty
ogolnobudowlane.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Wykonanie tynkow zwyktych i wielowarstwowych.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-62/B-10144 Posadki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu.
PN-B-20130:1999 Ptyty styropianowe.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
ZUAT-15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termomodernizacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej ITB. Warszawa 2003
rok.

Opracowat:

mgr inz. M. Pawtowski
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